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NOVOSTI NA PODRUČJU ATESTIRANJA ZAVARIVAČA 
I POSTUPAKA ZAVARIVANJA (PQR/WPAR) 
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NEWS IN WELDER CERTIFICATION AND PROCEDURE QUALIFICATION 

(WPQ/PQR) 
PRESENTATION OF NORMES EN ISO 9606, EN ISO 15609, EN ISO 15614 AND EN 

10204:10.04 
 
 

Zoran GLIŠIČ1 
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Sažetak: U radu se navode razlike između starih i novih normi iz područja certifikacije 

zavarivača i kvalifikacije postupaka zavarivanja.  Prezentirana je serija vezanih standarda a iz 

svakog standarda izdvojene su najvažnije značajke. 

 
Abstract: The diferences between old and new normes in welder certifications and welding 

procedure qualifications are presented in this paper. Various normes are described and the 

most important part of them are emphasized. 
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EN ISO 9606

EN ISO 9606 - 2:   Al i Al legure

EN ISO 9606 - 3: Cu i Cu legure

EN ISO 9606 - 4:   Ni i Ni legure

EN ISO 9606 - 5:   Ti, Zr i Ti/Zr legure

EN ISO 9606 serija - Ispitivanja za atesti-

ranje zvarivača - Zvarivanje taljenjem
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EN ISO 9606-2: 12.2004

Al i Al-legure (DIN EN ISO 9606-2:03.2005)

(Zamjena za EN 287-2: 1992 ef oz. 09.97 df )

- PROMJENE -

a)  Sadržaj i promjene EN / ISO su ugrađene u novu normu

b) Materijali se određuju po novoj normi ISO/TR 15608 
( gledaj i EN 573-3:94  te  DIN V 1738:04.1996 )

c)  Kod cijevi u položajima H-L045 i PG su preciznije odr.         

d)  Pojedine tabele su sadržajno usklađene / prerađene 

EN ISO 9606
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EN ISO 9606-2: 2004

Al i Al-legure

(Zamjena za EN 287-2: 1997)

- PROMJENE -

e) Novi zahtijevi za FW probni uzorak

f) Uvjeti za produljenje starih atesta

g) Novi prilog B (primjeri označavanja) 

h) Novi prilog D (utjecaji i uvjeti)

EN ISO 9606
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EN ISO 15609 serija - Popis i  odobrenje

postupaka zavarivanja za metale -

- Popis postupaka zavarivanja -

• EN ISO 15609-1: Elektrolučno zavarivanje

- PROMJENE -

- Zamjena za standard EN 288-2

- Sadržaj norme pr EN ISO 15699-1 zadržan u cjelini 

- Izvršene su manje ispravke grešaka teksta

- Novi prilog B

EN ISO 15609
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EN ISO 15609 serija - Popis i  odobrenje

postupaka zavarivanja za metale -

- Popis postupaka zavarivanja -

• EN ISO 15609-2:  - Plameno zavarivanje

• EN ISO 15609-3:  - Elektronski snop

• EN ISO 15609-4:  - Zavarivanje s laserom

• EN ISO 15609-5:  - Elektro-otporno zavarivanje

EN ISO 15609
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EN ISO 15614 serija - Specifikacija i razvrsta-

vanje postupaka zavarivanja za  metale

- Izrada atesta postupaka zavarivanja -

• EN ISO 15614-1: 2004  - Čelik / Nikl

• prEN ISO 15614-2:     - Al i Al -legure

• prEN ISO 15614-3:        - Čelične legure

• prEN ISO 15614-4:        - Popravci na Al-legurama

• EN ISO 15614-5:2004   - Ti / Zr i njihove legure

EN ISO 15614
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EN ISO 15614 serija - Specifikacija i 

razvrstavanje postupaka zavarivanja za  

metale

- Izrada atesta postupaka zavarivanja -

• prEN ISO 15614-6:        - Cu i Cu - legure

• prEN ISO 15614-7:        - Navarivanje - Clading

• EN ISO 15614-8: 07.02  - Zavarivanje cijevi i cjevne ploče 

kao zamjena za stari VdTÜV Mekblatt 1158: 12.85

EN ISO 15614
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EN ISO 15614 serija - Specifikacija i razvrstavanje 

postupaka zavarivanja za  metale

- Izrada atesta postupaka zavarivanja -

• prEN ISO 15614-9:           - Podvodno zavarivanje

• prEN ISO 15614-10:         - Podvodno suho zavarivanje

• EN ISO 15614-11:2002    - Laser / Elektronski snop

• EN ISO 15614-12:2004    - Točkasto zavarivanje

• EN ISO 15614-13:         - Elektro-otporno sučeono i  
torzijsko zavarivanje

EN ISO 15614
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ODOBRENJE POSTUPAKA ZAVARIVANJA - PREGLED NORMI

Elek. lučno zavar. Plamen. zavariv. Elektronski snop Lasersko zavar.

Opća pravila EN ISO 15607 (EN 288-1 / ISO 9956-1)

Grupe. matrijala EN ISO 15608 ( trenutno samo kao CR ISO TR 15608) -vidi DIN V 1738

WPS EN ISO 15609-1

(EN 288-2/ISO 9956-2)

EN ISO 15609-2

(-)

EN ISO 15609-3

(EN ISO 9956-10)

EN ISO 15609-4

(EN ISO 9956-11)

Odobreni dodat-
ni materijali

EN ISO 15610

(EN 288-5/ISO 9956-5)

EN ISO 15610

(-)

Pred. izkustva EN ISO 15611 (EN 288-6, ISO 9956-6)

Stand.zav. post. EN ISO 15612 (EN 288-7 / ISO 9956-7)

Odobrenje prije
začetka rada

EN ISO 15613 (EN 288-8 / ISO 9956-8)

EN ISO 15614 EN ISO 15614 EN ISO 15614
Dio 1: Čelik / Nikl       (-3) Dio 1: Čelik / Nikl (-3) Dio 11: Elektronski snop / Lasersko zavarivanje
Dio 2: Aluminijum        (-4)
Dio 3: Čelična litina Dio 3: Čelična litina
Dio 4: Al-litina
Dio 5: Titan / Zirkonijum
Dio 6: Bakar Dio 6: Bakar
Dio 7: Površ. navarivanje Dio 7: Povr. navarivanje D 7: Površinsko navarivanje
Dio 8: Cev/cjevna ploča
Dio 9: Mokro podvod.zavar.

Atestiranje zava-
rivač. postupka

(Usporedba sa
EN 288 oz. ISO 9956)

Dio 10:Suho podvod.zavar.
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EN 10204: 10.2004 kao zamjena za stari 

standard EN 10204: 08.1995

- VAŽNIJE PROMJENE –

• Značajno jednostavnija norma od stare,

• Tvornička potvrda 2.3 se više ne upotrebljava,

• Inspekcijski certifikat 3.1 zamjenjuje stari 3.1B,

• Inspekcijski certifikat 3.2 zamjenjuje stare certifikate 
3.1A, 3.1C i 3.2.

EN 10204: 10.2004
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EN 10204: 10.2004

• TRD i veliki broj VdTÜV Merkblätter-a zahtjevaju još uvjek 
3.1A/3.1C certifikate. Zato neki naručtelji još uvjek 
naručuju/zahtjevaju 3.1A / 3.1C certifikate.

• U skladu s TPED i DGRL/PED 97/23/EG (te Pravilnikom o 
tlačnoj opremi RS) se TRD i TRB mogu upotrebljavati u 
BRD i SLO samo kao “tehnička specifikacija”.

• AD2000 Regelwerk je usklađen sa zahtjevima DGRL/PED. 
TRD nije usklađen sa DGRL/PED 97/23/EG.
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EN 10204: 10.2004

• Uprkos usklađenju sa DGRL/PED-om zahtjeva  AD 
2000 Regelwerk još uvjek 3.1C ili 3.2 certifikat.

• Izdavanje 3.2 certifikata je moguće samo po novom 
standardu EN 10204: 10.2004.

• Primjer 3.2 certifikata je u prilogu.
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Tlačno 
opterećeni 

glavni dijelovi
kat. II, III, IV

Specifično ispitivanjanje 

materijala

Tvorničko 

izvešće 2.2
Prijemni 

certifikat 3.1

QMS sistem Direktno ispitivanje

Prijemni 

certifikat 3.2

Tlačno opterećeni 
glavni dijelovi kat. I / 

Drugi tlačno 
opterećeni dijelovi 

kategorija od I do IV / 
Dogradjeni djelovi t.o.
kategorija od II do IV

Ostali 
djelovi i 
oprema

Tvorničko 

izvešće 2.1

Nespecifično ispitivanjanje materijala

EN 10204: 10.2004
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EN 10204: 10.2004

DIN EN 10204:1996 DIN EN 10204:2004 VRSTA ISPITIVANJA

Tvorničko izvješće
                          2.1

Tvorničko izvješće
2.1

Nespecifično

Tvorničko izvješće
                          2.2

Tvorničko izvješće
2.2

Tvorničko izvješć.
o preuzimanju  2.3

Ne postoji - ukinuto Specifično

Prijemni certifikat
                        3.1A

Ne postoji - ukinut

Prijemni certifikat
                        3.1B

Prijemni certifikat
                           3.1

Prijemni certifikat
                        3.1C

Ne postoji - ukinut

Prijemni certifikat
                         3.2

Prijemni certifikat
                           3.2

 
 

 

 

 

 

 


